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Fur die Praxis
Uber den gegenwiértigen Stand der Fabrikation
chirurgischer Instrumente aus rostfreiem
Krupp-Stahl

Fiur die Praxis.

Uber den gegenwartigen Stand der Fabrikation
chirurgifcher Inftrumente aus roftfreiem Krupp-Stahl.

Als auf dem Chirurgen-Kongrep 1920 Oftermann bekannt gab,
dap ein wéhrend des Krieges in den Krupp’[chen Werken in Effen er-
fundener vollkommen roftfreier Stahl auch zur Fabrikation chirurgifcher
Infirumente Verwendung finden wiirde, dap aber infolge der durch
{partakiftifchen Terror bedingten Streiks in Effen die Arbeiten noch nicht
bis zur Mdglichkeit der Verdffentlichung gediehen feien, hob {chon der
Vorfitzende des Kongreffes (Bier) hervor, daf es fich offenbar um eine
Erfindung von fehr weittragender Bedeutung fiir die Chirurgie handele.

Im néchfien Jahre (1921) konnte dann Oftermann in {einem Vortrag
auf dem Kongrep die mit allgemeinem Intereffe aufgenommenen naheren
Mitteilungen {iber die Erfindung machen. Die erften Verfuche iiber das
Roftproblem waren im Jahre 1909 in der Krupp'chen chemifch-phy(ika-
lichen Verfuchsanftalt unternommen und im Jahre 1912 zum Abfchlup
gebracht. Sie hatten ergeben, daf ein Stahl mit einem Chrom-Gehalte
von 20% eine auperordentliche Widerftandskraft gegen jede Art von
Korrofion zeigte. Wahrend des Krieges wurden grofe Mengen diefes
Stahles fiir die Salpeterf{durefabrikation bei der Sprengftoffherftellung {owie
fir Teile von Mepinftrumenten auf Deck der Unterfeeboote verwendet;
weder von der Salpeterfdure noch vom Seewaffer wurde der nichtroftende
Stahl irgendwie angegriffen.

Mit der Umftellung der Krupp'{chen Werke nach dem Kriege wurde
die Fabrikation des roftfreien Stahles und feine Verwendung weiter aus-
gebaut. Von der Stahllegierung, die etwa 20% Chrom und etwa 7-89,
Nickel, daneben aber auch Mangan, Molybdadn, Wolfram enthilt, wurden
zwei ver{chiedene Marken hergefiellt, deren eine f{ich befonders fiir
medhanifch hoch beanfpruchte Teile eignet, wahrend die andere, als V2A
bezeichnet, befonders widerftandsfahig gegen chemifche Einfliiffe ift und
eine hohe Verfchleipfeftigkeit zeigt. Beide Legierungen und deren
Warmebehandlungsverfahren wurden durch Reichspatente gefchiitzt. Ein
polierter Stab aus V2A-Stahl, der ein Jahr lang zur Hilfte in Leitungs-
waffer fteckte, zur Hilfte der atmofphari{chen Luft ausgefetzt war, blieb
vollkommen blank.

Um aus diefem Stahl chirurgi{che Infirumente herfiellen zu kénnen,
muften f[einer auperordentlich [chwierigen Bearbeitung wegen erft ent-
{prechende Werkzeuge angefertigt werden. Auferdem ift die Befchaffung
von Chromerz aus Uberfee fiir Deutfchland jetzt ungemein {chwierig
geworden. Durch diefe Umftinde wurde die Fabrikation chirurgifcher
Inftrumente aus rofifreiem V2A-Stahl verzdgert und ihr hoher Preis bedingt.
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